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DIN EN ISO 7539-4:1995-08 (D) 
 
 
Korrosion der Metalle und Legierungen - Prüfung der Spannungsrißkorrosion - Teil 4: 
Vorbereitung und Anwendung von einachsig belasteten Zugproben (ISO 7539-
4:1989); Deutsche Fassung EN ISO 7539-4:1995 
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