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Schuhe - Priifverfahren - Bestimmung des Abkreidens von Laufsohlen

Inhalt Seite
0] ) 3
1 Anwendungsbereich.... i ———————————————————— 4
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 4
3 3= o 4
4 Priifeinrichtung und Werkstoffe ... 4
5 Probenahme und Konditionierung......ccummsmsmsmmsmsmmsmsmsmsmssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssss s 6
5.1 ProDENaNIME. ... s 6
5.2 L0 0 0] 1D TS T 6
6 o 0T 7Y 2 1 ) 7
6.1 KUIZbeSCRIreiDUNEG ..o s s s s e e s 7
6.2 Priifliufe und Prifbedingungen ... 7
6.3 Vorbereitung von Priifmuster und PriifDoden ... 8
6.4 PrifVerfalIen i A 8
7 Angabe der ErgebRiSSe .....couummsmmmmmsmnsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssssasssasssssssssssassenss 9
8 50 01T {01 e 9
LIteratUrNINWEISE ..o e e R RS e A R AR R e E AR R RS 10



		2026-06-29T09:54:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




