DIN EN ISO 6158:2019-03 (D)

Metallische und andere anorganische Uberziige - Galvanische Chromiiberziige fiir

technische Zwecke (ISO 6158:2018); Deutsche Fassung EN ISO 6158:2018

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
D0 1T 13 U 6
1 Anwendungsbereich.... s —————————————————— 7
2 Normative VerweiSUNZeN ... s s sssssssssssssssssmsmsassssnsas s smsas s 7
3 3= o 8
4 Informationen, die der Auftraggeber dem Galvaniseur iibermitteln muss.......ccocummsmsmsnnsnsnsessnans 8
5 20 73 T 11010 9
51 7o) 14 =) 1 T, 9
5.2 Spezifikation der BeZeiChNUNE ... sasasasass 9
5.3 Bezeichnung des Grundmetalls ........ss—————— 10
5.4 Bezeichnung der Wirmebehandlungsanforderungen........cummmmmsmmsmssmssssssssssssss 10
5.5 Bezeichnung der Art und Schichtdicke metallischer UDErzZiige ........couuermessesssessessessesssesssessnes 11
5.6 Beispiele fir BeZeiChNUNGEN ... s 11
6 B 0100 a0 1= 07 12
6.1 BeSONAEre PrilfKOTPer....ccouisissmsmsmssmssssssssssssmssssssssssssasssssssssssssssasssssssssssssssassssssssassssssassssssssasssassassssssssassenssass 12
6.2 F LT 1 =) o 12
6.3 Oberflachenbeschaffenheit ... ———————————— 13
6.4 SCHICHEAICKE oot s A AR 13
6.5 3 G 1 o 13
6.6 HaftfeStigKelt ... 14
6.7 a0 g 14 14
6.8 Warmebehandlung zur Spannungsentlastung vor dem Galvanisieren ... 14
6.9 Wirmebehandlung zur Verminderung der Wasserstoffversprodung.......c..coumn 14
6.10 Kugelstrahlen der Metallteile.......coummimnmmimm———————————————— 15
6.11 Anwendung von Zwischeniiberziigen ... 15
L 17200 25 110 14 L = LD T T o 15
6.13 Korrosionsbestindigkeit/mehrlagige Chromilberziige ..., 15
6.14 Oberflichenrauheit galvanisch abgeschiedener Chromuberziige ..........ccocusmsmsmsmsmsssnsmssssssesessssssens 16
7 PrODENAaNIME. ... ——————————————————— 16
Anhang A (informativ) Typische Schichtdicken von metallischen Chromiiberziigen bei

technischen ANWeENAUNZEN ... s e 17
Anhang B (normativ) Verfahren zur Schichtdickenbestimmung fiir galvanisch abgeschiedene

metallische Chrom- und andere metalliSche UDEIZIIEE ........coccuermmsmmesmmesessessssssssessssssesssssssssssesssees 18
Anhang C (normativ) Bestimmung von Rissen und Poren in metallischen Chromiiberziigen ............... 19
Anhang D (normativ) Klassifizierung von unterschiedlichen Rauheitskennzahlen, -kenngréfien

und -klassen von galvanisch abgeschiedenen metallischen Chromschichten.......ccccoossisiniinnnns 20
LIteratUrNINWEISE vt e e R RS R A R R AR AR AR R R R 21



		2026-07-08T04:58:27+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




