DIN EN 993-12:1997-06 (D)

Prufverfahren fir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse - Teil 12: Bestimmung des

Kegelfallpunktes (Feuerfestigkeit); Deutsche Fassung EN 993-12:1997

Inhalt

Y40 T o
1 ANWenNdUNGSDEIEICK ... e nnnnn
2 Normative VErweISUNQGEN ........ccoovviiiiiiiiiiiirisrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns
3 DefiNitioNeN ... ———————
4 Grundlagen des Verfahrens ... s s s s
LT 1= - 1
LT o e o Y=Y e ] o o - PSR
7 Auswahl der Referenz-BrennKegel...........coooooiriicicirincsier e sscsr e s ss s s e s sme e s smn e nsnnes
8 Vorbereitung der Standplatte...........coooiiiiiicii e ——
L N L0 o2 ] 4 W ' N
10 PrifberiCht ...
Anhang A (informativ) Ubliche Form fiir ProbekOrper ...........ccceeureveeerereesesessesessssssssessssssesenens



		2026-04-21T02:11:27+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




