
 

   - 1 -

DIN ISO 11009:2019-09 (D) 
 
 
Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe - Bestimmung der dynamischen 
Wasserbeständigkeit von Schmierfetten (ISO 11009:2000) 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ........................................................................................ 4 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 7 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 7 
3 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 7 
4 Reagenzien und Werkstoffe .............................................................................................................................. 7 
5 Prüfgerät ................................................................................................................................................................. 7 
6 Probenahme .........................................................................................................................................................10 
7 Vorbereitung der Apparatur...........................................................................................................................10 
8 Durchführung ......................................................................................................................................................10 
9 Berechnung ..........................................................................................................................................................11 
10 Angabe der Ergebnisse .....................................................................................................................................11 
11 Präzision ...............................................................................................................................................................12 
11.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................12 
11.2 Wiederholbarkeit, r ...........................................................................................................................................12 
11.3 Vergleichbarkeit, R ............................................................................................................................................12 
12 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................12 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................13 
 
 
 
Bilder 
 Bild 1 — Prüfgerät zur Bestimmung der dynamischen Wasserbeständigkeit von Schmierfetten ........................... 8 Bild 2 — typische Querschnittszeichnung der Lagerhalterung ............................................................................................... 9 

 


		2024-04-29T09:38:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




