DIN EN ISO 12799:2019-11 (D)

Kernenergie - Bestimmung des Stickstoffgehalts in UO<(Index)2>-,
(U,Gd)O<(Index)2>- und (U,Pu)O<(Index)2>-gesinterten Pellets - Schutzgasextraktion
und Leitfahigkeitsbestimmungsverfahren (ISO 12799:2015); Deutsche Fassung EN

ISO 12799:2019
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