DIN EN 17333-3:2020-07 (D)

Charakterisierung von Einkomponentenschaumen - Teil 3: Anwendung; Deutsche
Fassung EN 17333-3:2020

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 ANWendungsbereiCh.... i ———————————— 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 3= o 4
4 PrifVerfalren s ———————————————— 5
4.1 Verfahren 1 - Zeit bis zur Schnittfestigkeit........mmmmmmss—————————s 5
4.1.1 Kurzbeschreibung........ s ——————————————————— 5
0 2 X1 1) o 1] 1111, 5
4.1.3  Probenale.... s AR 6
4.1.4 Durchfilhrung der Prifung...... s s 6
4.1.5 Angabe der Ergebnisse ... s 7
350 TGI8 {01 o ol 7
4.2 Verfahren 2 - Zeit bis zur Klebfreiheit ... 8
4.2.1 Kurzbeschreibung....... s ———————— 8
A X1 1) 1T 1 8
4.2.3  Probenale..... s AR e e 8
4.2.4 Durchfilhrung der Prifung...... s ssasssssssssssssssssss 8
4.2.5 Beurteilung und Angabe der Ergebnisse ... 9
2 TN S0 3 1§ {01 o ol 1 9
4.3 Verfahren 3 — ADSINKEN ... s s s ssss s 10
4.3.1 Kurzbeschreibung.......s s ———————— 10
T 0 X1 1) 1T 1 10
4.3.3  Probenale.... s AR 10
4.3.4 Durchfilhrung der Prifung.......ssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssas 11
4.3.5 Angabe der ErgebniSSe .....ccumimsmsmmmssmssismssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssassssssassssesssassess 12
T 0 TGRS0 3 1§ {01 ol 1 13
LIiteratUrNINWEISE ..t A AR RS AR SRR R AR AR AR SRR RRRRR R R 15



		2026-05-17T04:38:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




