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DIN EN ISO 1833-25:2020-11 (D) 
 
 
Textilien - Quantitative chemische Analysen - Teil 25: Mischungen aus Polyester mit 
bestimmten anderen Fasern (Trichloressigsäure-/Chloroform-Verfahren) (ISO 1833-
25:2020); Deutsche Fassung EN ISO 1833-25:2020 
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