DIN 51902:2020-12 (D)

Prufung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Biegefestigkeit nach dem
Dreipunkt-Verfahren - Feststoffe

Inhalt Seite
0 ) 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 BEGIIff@ o A 4
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 4
5 20 73 T 11011 5
6 Gerate UNd Pritfmittel.... s s s 5
6.1 o0 T 7o) o L, 5
6.2 10 T = | 5
7 50 00T 072 10 g 0] o 6
7.1 Probenahme und Vorbereitung.........umssssssssssssssssssss 6
7.2 0D BT L o 6
8 10 11D ol 010 0 6
9 2 N1 L 0 o 110 6
10 o0 1 A 1 L0 7
11 PrUfDeriCht o s 7
IR L S L LD g 00 9
Bilder

Bild 1 — Beispiel Prilfaufbhau ... ssssssssssssssssssssss st sssssssssns 5
Bild 2 — Widerstandsmomente der wichtigsten Querschnittsformen. ..., 8



		2026-04-29T22:18:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




