
 

   

DIN EN ISO 21660-3:2021-06 (D) 
 
 
Feste Sekundärbrennstoffe - Bestimmung des Wassergehaltes unter Verwendung 
des Verfahrens der Ofentrocknung - Teil 3: Wassergehalt in gewöhnlichen 
Analysenproben (ISO 21660-3:2021); Deutsche Fassung EN ISO 21660-3:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 
6 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 6 
7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
8 Berechnung ............................................................................................................................................................ 7 
9 Präzision ................................................................................................................................................................. 7 
9.1 Wiederholpräzision ............................................................................................................................................. 7 
9.2 Vergleichpräzision ............................................................................................................................................... 7 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 
Anhang A (informativ)  Ergebnisse des Ringversuches .......................................................................................... 9 
Anhang B (informativ)  Umweltaspekte ....................................................................................................................12 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................14 
 


		2026-06-28T07:07:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




