
 

   - 1 -

DIN CEN/TR 15990:2022-01 (D) 
 
 
Datenblätter - Schuh-Testwerkstoffe und Schuh-Testklebstoffe; Deutsche Fassung 
CEN/TR 15990:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 7 
4 Testwerkstoffe ...................................................................................................................................................... 7 
4.1 Testwerkstoff L1 ................................................................................................................................................... 7 
4.2 Testwerkstoff L2 ................................................................................................................................................... 8 
4.3 Testwerkstoff SBR ................................................................................................................................................ 8 
4.4 Testwerkstoff NBR ............................................................................................................................................... 9 
4.5 Testwerkstoff SBS .............................................................................................................................................. 10 
4.6 Testwerkstoff PVC ............................................................................................................................................. 11 
4.7 Testwerkstoff EVA ............................................................................................................................................. 12 
5 Testklebstoffe ..................................................................................................................................................... 13 
5.1 Testklebstoff CR1 .............................................................................................................................................. 13 
5.2 Testklebstoff CR2 .............................................................................................................................................. 14 
5.3 Testklebstoff PU1 .............................................................................................................................................. 14 
5.4 Testklebstoff PU2 .............................................................................................................................................. 15 
5.5 Testklebstoff PUD1 ........................................................................................................................................... 15 
5.6 Testklebstoff PUD2 ........................................................................................................................................... 16 
 


		2026-05-12T07:01:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




