DIN EN ISO 1461:2022-12 (D)

Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkuberzige (Stiickverzinken) -
Anforderungen und Prifungen (ISO 1461:2022); Deutsche Fassung EN ISO
1461:2022

Inhalt Seite
EUTOPAISCRES VOIWOTIT . .ciiiiiiisisisssisssssssssssssssssassssssssss s s s e sEEA R AR RS AR A AR AR AR SRS RS AR AR R RS E AR AR AR RS 3
20 a0 ) o 4
1 ANWendungsbereich..... s —————————————————_—— 6
2 V0D o g T U ] e ) 6
3 27 o4 o i 7
4 Allgemeine ANfOrdertungenN ... ——————— 9
4.1 B o) 14 =) 10 T, 9
4.2 FeuerverzZiNKungsbhad ... s s s s ssas s ssssssssssess 9
4.3 Vom Kunden zur Verfiigung zu stellende Informationen.........cnmsn, 9
4.4 Y Tl 1 ) o 4 T L, 9
5 Abnahmepriifung und Probenahme.........cocussss 9
6 Eigenschaften des ZinKUDerzugs ... ssssssssssses 10
6.1 LT - 1 T o R, 10
6.2 ) ol 11
6.2.1  AlLGEIMEINES ....crcriiiisisissssss s E R AR AR SRR AR RS RE R RERERE SRR SRR RRS AR AR RS 11
COTZ07Z o 0 11 7 i 2 1) ) 11
6.2.3 ReferenzflaChen ... ——————————————————— 11
6.3 N0 T 0T T ) 1 12
6.4 HaftfeStGKEIT vt AR 13
6.5 D00 0 F= 10D T) S g L) g U] 14
7 KonformitatSerKIArUNE ..o s aes 16
Anhang A (normativ) Zur Verfiigung zu stellende Angaben ... 17
A1l Grundsatzliche Angaben fiir die Bereitstellung durch den Kunden.........oovinnssssnsssssnsssnssnanans 17
A.2 Zusatzliche Angaben fiir die Bereitstellung durch den Kunden.......ccocumnmmmssmsmsmssmsmsssessns 17
A3 Zusitzliche Angaben fiir die Bereitstellung durch die Feuerverzinkerei.........ce 18
Anhang B (normativ) Sicherheits- und Verfahrensanforderungen.........n. 19
Anhang C (informativ) Ausbesserung von Bereichen ohne Uberzug oder beschidigten

37 ] ol = o 20
Cc1 Zinkhaltige BeSchiChtungsStoffe ... ———————— 20
C.2 AUSDESSEIUNEG VOI O .o s R R RS 20
C.3 Zusatzliche Beschichtung von ausgebesserten Bereichen........sssssssn. 20
Anhang D (informativ) Bestimmung der DiCKe......ussssssssssssssssssssssssssssssssssss 21
D.1 BN 7o) 14 1= 1 T 21
D.2 MIKroschliff-Verfahren ... s 21
D.3 Berechnung der Schichtdicke aus der Masse je Flicheneinheit (Referenzverfahren)............... 21
Anhang E (informativ) Korrosionsbestindigkeit von ZinKilberziigen ... 22
LIiteratuUrNINWEISE ..ot A AR AR AR AR RS 23



		2026-07-11T23:31:42+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




