
 

   - 1 -

DIN EN 12594:2024-12 (D) 
 
 
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Vorbereitung von Untersuchungsproben; 
Deutsche Fassung EN 12594:2024 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 6 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 7 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 7 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 7 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 8 
5 Reagenzien ............................................................................................................................................................. 8 
6 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 8 
7 Verfahren für die Vorbereitung von Untersuchungsproben .................................................................. 9 
7.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 9 
7.2 Feste oder halbfeste Proben ............................................................................................................................. 9 
7.2.1 Proben von bis zu 1 l ........................................................................................................................................... 9 
7.2.2 Proben von mehr als 1 l ................................................................................................................................... 10 
7.3 Weiches Straßenbaubitumen, verschnittenes und gefluxtes Bitumen ............................................ 11 
7.4 Bitumenemulsionen ......................................................................................................................................... 12 
7.4.1 Vorbehandlung der Emulsionen vor der Vorbereitung zur Prüfung ................................................ 12 
7.4.2 Untersuchungsproben für die Prüfung des Siebrückstandes nach EN 1429 und des 

Absetzverhaltens nach EN 12847 ................................................................................................................. 12 
7.4.3 Untersuchungsproben für alle Prüfungen außer denen nach EN 1429 und EN 12847 .............. 12 
7.5 Untersuchungsproben, die nach einem speziellen Verfahren gewonnen wurden ...................... 13 
8 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 13 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 15 
 


		2026-06-25T16:34:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




