DIN EN ISO 3377-2:2026-01 (D)

Leder - Physikalische und mechanische Priifungen - Teil 2: Bestimmung der
WeiterreiBkraft beim Zweikantenriss (ISO 3377-2:2025); Deutsche Fassung EN ISO
3377-2:2025

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 5
2002 o) o 6
1 ANWenduUNGSDEreiCh. ..o —————————————————————— 8
2 V0D o 4 T U e e R ) 8
3 2T o4 i 8
4 Kurzbeschreibung......ss s 8
5 PrifeiNriChtUuNG. ..o AR R R RS 8
6 Probenahme und Probenvorbereitung........ssssssssssssssssssssssssssssssas 10
7 DUrChflINIUNG e 10
8 PrUfDEriChE oS 10
Bilder

Bild 1 — PrifKOrPerRalter ... s s s 9
Bild 2 — Priifkorper fiir den Zweikanten-Weiterreifdversuch.......msssssmss 9



		2026-04-19T18:41:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




