DIN EN ISO 2081:2026-02 (D)

Metallische und andere anorganische Uberziige - Mit Chrom(VI)-haltigen Lésungen
behandelte galvanische Uberziige auf Eisen und Stahl unter Verwendung von Zink
(1ISO 2081:2025); Deutsche Fassung EN ISO 2081:2025
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