DIN EN 12846:2002-08 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel; Bestimmung der Ausflusszeit von
Bitumenemulsionen mittels Ausflussviskosimeter; Deutsche Fassung
EN 12846: 2002

Inhalt Seite
NationNales VOIWO L ........ooiiiiii iR e e R e R e R 1
T o o) o 2
1 AnNWwendungSberiCh ... —————————————————————— 2
2 NOrmative VerweiSUNQGEN ........eeeeeieeeeceeecececececececememnesms s ssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnnsnnnnnnn 2
3 7= | 1 - 2
4 Kurzbeschreibung ... 2
5 Reagenzien und Materialien ... 2
6 PrifeinriCRtUNGEN. ... e s e e s e e e sn e e e nn e e nsmn e e e s nneennsnnnnnann 3
7 Probenaime.........ceiiiiiiii i 5
8 [ TE T 1] 3T 3 5
8.1 e T 13 = T = 5
8.2 11 T T 5
9 Angabe der Ergebnisse ... 6
10 [ T4 ] o o 6
10.1 WiederhOIPraziSioN .........ccciiiiiiiiiiiciciesececse s e e e e e e e e e e e s e nsssnsnsnsmsmsmsmsmssssssssssssssssssessensssnsnnnnnnnnns 6
10.2 R =Y o 1 L= T T o1 - -4 E= T o 6
11 PrifberiCht ... —————— 7
Anhang A (normativ) Anforderung an Thermometer ..........ccccciiiiiiiinin 10
LiteratUrNiNWeISe.......eeiiieec e 10



		2026-06-25T02:32:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




