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DIN V ENV 14312:2002-11 (D) 
 
 
Hochleistungskeramik - Keramische Pulver - Bestimmung des Gleitverhaltens 
keramischer Granulate; Deutsche Fassung ENV 14312:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................3 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................3 
 
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens ...............................................................................................3 
 
4 Geräte ..............................................................................................................................................3 
 
5 Kalibrierung des Durchfluss-Messgerätes ..................................................................................4 
 
6 Durchführung .................................................................................................................................4 
6.1 Probenkonditionierung ..................................................................................................................4 
6.2 Durchführung .................................................................................................................................5 
 
7 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................5 
 
8 Wiederholpräzision und Vergleichpräzision ...............................................................................5 
 
9 Prüfbericht ......................................................................................................................................5 
 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................6 
 


		2026-04-17T04:21:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




