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DIN 53177:2002-11 (D) 
 
 
Bindemittel für Beschichtungsstoffe - Messung der dynamischen Viskosität von 
flüssigen Harzen; Harzlösungen und Ölen mit dem Kapillarviskosimeter 
gleichschenkliger Bauart nach Ubbelohde 
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