
 
 - 1 -

DIN EN 14147:2004-02 (D) 
 
 
Prüfverfahren für Naturstein - Bestimmung der Beständigkeit gegen Alterung durch 
Salzsprühnebel; Deutsche Fassung EN 14147:2003 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................4 
 
4 Symbole ..........................................................................................................................................4 
 
5 Prüfeinrichtungen ..........................................................................................................................4 
 
6 Vorbereitung der Probekörper ......................................................................................................5 
6.1 Probenahme ....................................................................................................................................5 
6.2 Maße der Probekörper ...................................................................................................................5 
6.3 Waschen ..........................................................................................................................................5 
6.4 Trocknen .........................................................................................................................................5 
 
7 Durchführung der Prüfung ............................................................................................................5 
 
8 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................6 
 
9 Prüfbericht ......................................................................................................................................6 
 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................8 
 


		2024-04-27T13:39:19+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




