
 
 
 
DIN 52027:2003-11 (D) 
 
Prüfung von Kohlenstoffmaterialien; Siedeanalysen von raffinierten 
Steinkohleteeren 
 
 
Inhalt  Seite  
 
 
Vorwort ...............................................................................................................................................................1 
 
1 Anwendungsbereich ...........................................................................................................................2 
 
2 Normative Verweisungen ...................................................................................................................2 
 
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens....................................................................................................3 
 
4 Bezeichnung ........................................................................................................................................3 
 
5 Geräte und Prüfmittel..........................................................................................................................3 
 
6 Proben ..................................................................................................................................................4 
 
7 Durchführung.......................................................................................................................................6 
7.1 Standarddurchführung .......................................................................................................................6 
7.2 Ergänzung für bei Raumtemperatur dünnflüssige Proben.............................................................6 
7.3 Entwässerung der Proben..................................................................................................................6 
 
8 Auswertung..........................................................................................................................................7 
 
9 Angabe des Ergebnisses....................................................................................................................7 
 
10 Präzision des Verfahrens nach DIN ISO 4259 ..................................................................................8 
10.1 Allgemeines .........................................................................................................................................8 
10.2 Wiederholbarkeit r ..............................................................................................................................8 
10.3 Vergleichbarkeit R ..............................................................................................................................8 
 
11 Prüfbericht ...........................................................................................................................................8 

    - 1 - 
 


		2026-06-21T07:24:24+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




