DIN EN ISO 6158:2004-09 (D)

Metallische Uberziige - Galvanische Chromiiberziige fiir technische Zwecke (1ISO
6158:2004); Deutsche Fassung EN ISO 6158:2004

Inhalt Seite
7o T o 3
T =T 1T T 4
1 ANWendungsber@iCh ... ————————— 5
2 NOrmative VErweiSUNGEN .......cccciiiiiiiir i s s s s a s s nn e na s nnn e nas 5
3 Begriffe.. i —————————— 6
4 Informationen, die dem Hersteller gegeben werden missen..........cccccvvmmiiiiinnnnienese e, 6
5 (5= =TT T 11 1 ' 7
6 /X ] 4o (=1 U o e =1 o PSP 9
7 Probenaime........ e 12
Anhang A (informativ) Typische Schichtdicken von Chromiiberziigen bei verschiedenen
ANWENAUNGEN.......coiiieeiieeieeeseresessssessereesrrrrrrr s srrrrrrrrsrsrsrssnsnnnsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsssssssssssssessssnsnsnnnnnnnnnnnnnnnn 13
Anhang B (informativ) Verfahren zur Schichtdickenbestimmung fiir galvanische Chrom- und andere
metallische UDErziige ... e 14
Anhang C (normativ) Bestimmung von Rissen und Poren in Chromiiberziigen.............ccocoiniiinnniiinns 15
LiteratUrhinWeISe........coo i mn e e e e s mme e e e s e as sesasn e nnmneeneeeannnnnn 16



		2026-06-10T16:40:27+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




