
 

   - 1 -

DIN EN 14617-16:2005-06 (D) 
 
 
Künstlich hergestellter Stein - Prüfverfahren - Teil 16: Bestimmung der Maße, der 
geometrischen Merkmale und der Oberflächenqualität von Fliesen; Deutsche 
Fassung EN 14617-16:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort................................................................................................................................................................ 3
1 Anwendungsbereich............................................................................................................................. 4
2 Begriff..................................................................................................................................................... 4
3 Messung der Länge und der Breite..................................................................................................... 4
4 Messung der Dicke ............................................................................................................................... 5
5 Messung der Geradheit der Seiten...................................................................................................... 6
6 Messung der Rechtwinkligkeit............................................................................................................. 7
7 Messung der Ebenheit der Oberfläche (Krümmung und Verwerfung)............................................ 8
8 Oberflächenbeschaffenheit................................................................................................................ 10


		2024-05-05T05:55:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




