DIN EN 843-3:2005-08 (D)

Hochleistungskeramik - Mechanische Eigenschaften monolithischer Keramik bei
Raumtemperatur - Teil 3: Bestimmung der Parameter des unterkritischen
Risswachstums aus Biegefestigkeitsprifungen mit konstanter Spannungsrate;
Deutsche Fassung EN 843-3:2005
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Anhang A (informativ) Ableitung der Beziehung zur Bestimmung der Parameter des
unterkritischen Risswachstums aus Biegefestigkeitsprifungen mit konstanter
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