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Prüfung bituminöser Bindemittel; Bestimmung des Brechverhaltens von 
Emulsionen; unstabile anionische Bitumenemulsionen 
 
 
 
Inhalt  Seite  
 
 
1 Zweck und Anwendungsbereich .......................................................................................................1 
 
2 Mitgeltende Normen............................................................................................................................1 
 
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens....................................................................................................1 
 
4 Geräte und Prüfmittel..........................................................................................................................1 
 
5 Proben ..................................................................................................................................................1 
 
6 Durchführung.......................................................................................................................................1 
 
7 Auswertung .........................................................................................................................................1 
 
8 Angabe des Ergebnisses....................................................................................................................1 
 
Weitere Normen ..................................................................................................................................................2 
 
Erläuterungen .....................................................................................................................................................2 

    - 1 - 
 


		2026-05-20T16:38:58+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




