DIN 51901:2006-11 (D)

Prifung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung der Dichte nach dem

Xylolverfahren - Feststoffe

Inhalt Seite
1 AnwendungsbereiCh ... ———————————————————— 2
2 Normative VErweiSUNGEN ........cccciiiiiiiiiiiis s s s s s e s 2
3 BegrIffe ittt —————————— 2
4 KUrzbescChreibUNQ ... s s 3
5 Bezeichnung des Verfahrens ...........ccccoiicceiiiccceninscce s scee e e s s s e s smn e smn e e s e e s s e e e s e s 3
6 Gerate und Prafmittel........ooiiiii i —————— 3
7 Probenahme und Probenvorbereitung............cueeeeeeemeemmmmmmmmmmmmcmcececeeeeeeeeessssnns s snsssnsn s s s s snsnsnsnnnns 4
8 [ 10T e 0 1] 3T U 3V PSSP 4
8.1 EinZelbesStiMmMUNG....... s s sssssssssssssnmnnnnnnnnnnnn 4
8.2 ReihenbestimmuNgen.......... i ——_——— 5
8.3 Bestimmung des Pyknometervolumens (Kalibrierung) ..........ccccoccvoiiiniicnnnnicnnnncrneee e 5
8.4 Bestimmung der Dichte von Xylol ... 5
9 T L= g ' 6
10 PrifberiCht ... ————————————— 6
1 Prazision (nach DIN EN ISO 4259) .........cccccmiiimmiiiriiesssisss s s s s s 7
11,1 WiederholbarKeit ........cccociiimiiiiiiiiisr s s s s 7
11.2  Vergleichbarkeit...... .. 7



		2026-07-07T21:07:00+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




