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Prüfung von Papier, Karton und Pappe - Bestimmung des Gehaltes an Glyoxal 
 
 
Inhalt            Seite 
 

1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................3 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................3 
3 Kurzbeschreibung.............................................................................................................................3 
4 Bezeichnung des Verfahrens ...........................................................................................................5 
5 Reagenzien.........................................................................................................................................5 
6 Geräte .................................................................................................................................................5 
7 Probenahme.......................................................................................................................................5 
8 Probenvorbereitung ..........................................................................................................................6 
9 Bestimmung der flächenbezogenen Masse ...................................................................................6 
10 Durchführung.....................................................................................................................................6 
10.1 Aufstellen der Bezugskurve .............................................................................................................6 
10.2 Bestimmung des Glyoxal-Gehaltes .................................................................................................7 
11 Auswertung........................................................................................................................................7 
12 Prüfbericht .........................................................................................................................................7 
 


		2024-05-05T20:28:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




