
 

   - 1 -

DIN ISO 11093-7:2012-10 (D) 
 
 
Papier und Pappe - Prüfung von Wickelkernen aus Hülsenkarton - Teil 7: 
Bestimmung des Elastizitätsmoduls mit dem Drei-Punkt-Verfahren (ISO 11093-
7:2011) 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ......................................................................................................................................... 3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ................................................................................ 4 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 5 
2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 5 
3 Begriffe ............................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ............................................................................................................................. 6 
5 Gerät ................................................................................................................................................... 6 
5.1 Abstützung der Probe ....................................................................................................................... 6 
5.2 Messvorrichtung ................................................................................................................................ 7 
5.3 Belastung ........................................................................................................................................... 8 
6 Probe................................................................................................................................................... 9 
6.1 Probenahme ....................................................................................................................................... 9 
6.2 Probengröße ...................................................................................................................................... 9 
6.3 Probenvorbehandlung ...................................................................................................................... 9 
7 Durchführung ................................................................................................................................... 10 
7.1 Allgemeines ..................................................................................................................................... 10 
7.2 Positionierung der Auflager und der Messvorrichtung ............................................................... 10 
7.3 Belastung ......................................................................................................................................... 10 
7.4 Auswertung ...................................................................................................................................... 10 
8 Berechnung des Elastizitätsmoduls .............................................................................................. 11 
9 Messbedingungen ........................................................................................................................... 11 
10 Prüfbericht ....................................................................................................................................... 11 
Literaturhinweise .......................................................................................................................................... 13 
 


		2024-05-13T01:34:37+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




