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Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 11: Bestimmung der Nass-Berstfestigkeit
mit einem DurchstoBkorper (1ISO 12625-11:2019); Deutsche Fassung EN ISO 12625-
11:2019

Inhalt Seite

EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
20 a0 ) o 4
20 0 101 5
1 Anwendungsbereich. ... ———————————————————_—————T—————_— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..uuiiimisisnsssssssssssssssssssssssssss s sssssss s s s s s s s s s s s 6
3 BEGIIff@ o A 6
4 KUurzbeSChreibUung......couimmmmissmsmnmsssmsssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssnssssessssssnsssmsss s 7
5 T V=) 1.4 L) 1 7
6 0 7
6.1 AlLGEIMEINES ... AR AR AR RS REREE R ES 7
6.2 EinSPannVOITICREUNEG ....cvciccimiimsmssisssmssssssssnssssssssssssssssss s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssmssssssmssssesssassnsssmsssnses 7
6.3 DUrChStORVOITICHEUNG ...cciccicncsssnsssssss s Rs AR R as 8
6.4 L VL0 10 TR £ 1= 1 (A 8
6.5 VOorschubeiNriChtuNg ... ———————— 9
6.6 R T LR 0 i T ] 1) . 9
7 50 Q0] 0 =3 1T 1 1 L, 9
8 Probenvorbehandlung........coc i ——————— 9
8.1 7o) 14 =) 10 T, 9
8.2 Beschleunigte Alterung (TroCKNEeN) ... s eses 9
9 ProbenvorbDereitung.......c s e 10
9.1 B} Lo 14 =) 1 L 10
9.2 ProbenvorbDereitung. ... e AR 10
10 DUFChfUINTUNG .o A AR R R 10
11 Berechnung und Angabe des ErgebniSSes.....cummmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssss 11
12 o0 1 {0 7<) Tl 1 L 12
Anhang A (informativ) PraziSion ... 13
A1 BN 1) 10 1= 10 T 13
Anhang B (informativ) AdaPter....mmmssssssssssssssssssssssssss s s s sssssns 14
LIiteratUrNINWEISE ..t A AR RS AR SRR R AR AR AR SRR RRRRR R R 15



		2024-04-27T20:10:38+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




