DIN EN ISO 12625-17:2021-08 (D)

Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 17: Bestimmung der Desintegration in
Wasser (ISO 12625-17:2021); Deutsche Fassung EN ISO 12625-17:2021

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
0 ) 4
D0 1T 13 U 5
1 Anwendungsbereich.... i —————————————————————— 6
2 V0D o 4 b U ] a1 ) 6
3 3= o 6
4 Kurzbeschreibung......s s 6
5 T YL 1 174 L) o 7
6 = 7
7 Konditionierung der ProDen ... s sssssssssssssssssssssssssssssess 7
8 Probenvorbereitung...... s ———————————————————————— 7
8.1 1) 10 =) 10 T, 7
8.2 Beschleunigte Alterung (Optional) ... —————————————————_ 8
8.3 Masse und Formgebung der Proben ... 8
9 PrifVerfalren s ————————————————— 9
9.1 7o) 14 =) 10 T, 9
9.2 Prilfung Mt 30 St s s A A SRR SRR SRR RS 9
9.3 Priifung bei 2 min und 10 MiNu.. s ————————— 10
10 Berechnung und Angabe der Ergebnisse........cummmmmmsssssssssssssssssssssssssssssss 10
11 50 1N {0 T=) Tl 1 L 11
Anhang A (normativ) Technische Beschreibung des RiUhrers........nn. 12
Anhang B (informativ) Beispiele fiir und Bilder von Arten von Duschkdépfen und Sieben.........ccocveeune 14
Anhang C (informativ) Zusitzliche RUQIzeitraume......om s —————— 16
Anhang D (informativ) PraziSionSAaten....... s 17
LiteratuUrNINWEeISE ...cciirisinsiss i A AR R AR AR RS 19



		2024-05-02T07:51:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




