
 

   - 1 -

DIN ISO 2493-1:2023-02 (D) 
 
 
Papier und Pappe - Bestimmung des Biegewiderstandes - Teil 1: Biegen mit 
konstanter Drehgeschwindigkeit (ISO 2493-1:2010) 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 
Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise ........................................................................................ 4 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 5 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 6 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 7 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 7 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 7 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 8 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 8 
6 Kalibrierung ........................................................................................................................................................... 9 
7 Probenahme ........................................................................................................................................................... 9 
8 Konditionierung ................................................................................................................................................... 9 
9 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 9 
10 Verfahren ............................................................................................................................................................. 10 
11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ................................................................................................... 11 
11.1 Biegewiderstand ................................................................................................................................................ 11 
11.2 Biegewiderstandsindex ................................................................................................................................... 11 
12 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 11 
Anhang A (informativ)  Präzision ............................................................................................................................... 13 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 15 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Skizze der Biegewiderstandsprüfung ......................................................................................................... 9 

 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle A.1 — Schätzung der Wiederholpräzision des Prüfverfahrens ......................................................... 13 

Tabelle A.2 — Schätzung der Vergleichpräzision des Prüfverfahrens ........................................................... 14 

 


		2026-07-12T04:54:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




