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Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 7: Bestimmung des 
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Fassung EN ISO 787-7:2009 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................6 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................6 
3 Probenahme...........................................................................................................................................6 
4 Gerät .......................................................................................................................................................6 
5 Durchführung.........................................................................................................................................7 
6 Auswertung............................................................................................................................................8 
7 Prüfbericht .............................................................................................................................................9 
Anhang A (normativ)  Mechanisches Rührwerk.............................................................................................10 
 


		2024-05-21T04:22:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




