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DIN EN 14469-4:2004-08 (D) 
 
 
Pigmente und Füllstoffe - Prüfung von Farbmitteln in weichmacherhaltigem 
Polyvinylchlorid (PVC-P) - Teil 4: Bestimmung des Ausblutens von Farbmitteln; 
Deutsche Fassung EN 14469-4:2004 
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