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FuB- und Beinschutz - Anforderungen und Priifverfahren fur Schuhkomponenten -
Teil 2: Nichtmetallische Zehenkappen (ISO 22568-2:2019); Deutsche Fassung EN ISO

22568-2:2019
Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
Y0 1) o 4
20 0 101 5
1 Anwendungsbereich. ... ———————————————————_—————T—————_— 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..uuiiimisisnsssssssssssssssssssssssssss s sssssss s s s s s s s s s s s 6
3 3= o 6
4 Anforderungen an nichtmetallische ZehenKappen.......mmmmssmms 6
4.1 AlLGEIMEINES ....cucucicisssrsisr i s e E R E AR AR AR AR AR AR AR AR AR R AR AR AR RS R RS RS E AR R RS 6
4.2 OberflachenbeschaffeNNEIit.. ... ———————— 7
4.3 1 1 3 7
S 00 S (110 ) 11 = 4, 7
4.3.2 Breite der BOrdelung.......missssssssssssssssss s ssasssas s sssssssssssess 8
4.4 Widerstand gegen Stof3eiNWITKUNG.....uoumsmmsmsmmsmssmssmsssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssasas 8
4.5 Widerstand gegen DruckeinWirKung.......cmmmmmmmsmmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 8
4.6 Bestindigkeit gegeniiber Alterung und UmwelteinfliiSSen ... 8
5 Priifverfahren fiir nichtmetallische ZehenKkappen..........ccvmmmmesssessssses 9
5.1 1) 10 =) 10 T, 9
5.2 Bestimmung der ADIMESSUNGEN .....ouuiismsmsmismsmsmssismsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassesssnsssssssssssnses 9
5.2.1 Bestimmung der Innenldnge der nichtmetallischen Zehenkappe .........cccouinminmnnnsnsnnnsnssssssns 9
5.2.2 Breite der BOrdelung.......cocourmrnmmsmsmmsmsmsmssssmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssseseans 10
L0728 TN 53 0 111 0 1<) o (o 1 1 11
5.3 Bestimmung des Widerstandes bei Sto3einWirkung ... 11
LT T80 N o o123 111 o (o] 101D o 11
LT 207 D 21 oo 111D o 14
L0 TS TN 53 011 o 1<) o (e o 1 14
5.4 Bestimmung des Widerstandes gegen DrucK........cmmmsmsssssssssssssssssss 16
5.4.1 PrifeinriChtung.....ccocmmimissssssssssssssss s s s s e e e 16
LT 57/ D 21 oo 11111 o1 16
L 305 T 53 0 11 0 1<) o (e o 17
5.5 Bestimmung des Widerstands gegen Stof3einwirkung nach Behandlung mit

L0 N ] D 48 3 L0 T <) o N 17
LT SV 1) 14 1<) 0 o L 17
5.5.2 Einfluss hoher TemPeratulen ......ccismsmsmmsmsemsmssmssssmssssssssssssssssssssssssassssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17
5.5.3 Einfluss niedriger TeMPeratuIen ... urmmssmsmsmsmssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 17
5.5.4 Einfluss VON KraftStoff ......iiiiiiiiiiiniesisiissississsssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssss sassmsssnssasssnsssmss 17
LTSS JID 53 0.1 1 0 1<) o (e o 18
6 10 1D 0T Tl 1D LD 18
I8 =) 2 LD 43N] Y < 19



		2026-07-11T09:14:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




