DIN EN ISO 10325:2026-10 (D)

Faserseile - Hochmoduliges Polyethylen - 8-litzige geflochtene Seile, 12-litzige
geflochtene Seile und ummantelte Seile (ISO 10325:2026); Deutsche Fassung EN ISO
10325:2026

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 5
20 a0 ) o 6
1 ANWenduUNGSDEreiCh. ..o —————————————————————— 8
2 V0D o 4 T U e e R ) 8
3 2T o4 i 8
4 BeZEICHNUNG ... RS Sse 9
5 LT3 00 N 9
6 Allgemeine ANfOrderUNGEIN .. ..o mmsmsmsmsmsssssssssssssssssmsssssssasssssasssas s e ss s E R SRR SR AR R R R R SRR AR AR RS 10
6.1 AllZEIMEINES ... RS 10
6.2 Aufbau, Herstellung und Schlaglinge oder Flechtlinge ... 11
6.3 Etikettierung, Verpackung, Rechnungslegung und Lieferlangen ... 11
7 Physikalische Eigenschaften...... s ssssssssses 11
8 2 1D 0T T 0D LD 15
Bilder

Bild 1 — Form eines 8-litzigen geflochtenen Seils (Typ L) ... 10
Bild 2 — Form eines 12-litzigen geflochtenen Seils (TYP T) cuccornmsmsmsmsmsmsmssmsssmssssmssssssssssesssssssssssssssssssssssssnss 10
Bild 3 — Form eines ummantelten Seils (TYP K) .o 10
Tabellen

Tabelle 1 — Feinheit und Mindestbruchkraft von 8-litzigen (Typ L) und 12-litzigen (Typ T)
geflochtenen HMPE-Seilen.........onssssssssssssssssssssssssss s s 11

Tabelle 2 — Feinheit und Mindestbruchkraft von ummantelten HMPE-Seilen (Typ K)......cocovininsninnnnns 13



		2026-08-16T06:49:51+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




