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DIN EN ISO 13944:2013-03 (D) 
 
 
Metallpulver mit Gleitmittelzusatz - Bestimmung des Gleitmittelanteils - 
Extraktionsverfahren nach Soxhlet (ISO 13944:2012); Deutsche Fassung EN ISO 
13944:2012 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 4 
3 Geräte und Prüfmittel ............................................................................................................................ 4 
4 Probenahme ........................................................................................................................................... 5 
5 Durchführung ......................................................................................................................................... 5 
6 Darstellung des Prüfergebnisses ........................................................................................................ 7 
7 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 7 
 


		2024-05-21T22:34:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




