DIN EN ISO 2740:2023-12 (D)

Sintermetalle, ausgenommen Hartmetalle - Zugprobestabe (ISO 2740:2023); Deutsche
Fassung EN ISO 2740:2023

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 6
202 0 ) 7
1 ANWeNndUNGSDEreiCh .. ———————————————————— 9
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 9
3 3= o 9
4 PrifVerfalren . ——————————————— 9
5 Herstellung von Probestdben..... s 9
51 Gepresste und gesinterte Probestabe........commmmmmmmsssssssssssssssssns 9
5.2 L L T - o . 10
6 Durch Spritzgief3en hergestellte Probestibe........cssss 10
7 Bearbeitete Probestabe.........iiisisssssssss s e 11
8 Kennzeichnung der Probestabe........comimmimmsssssssssssssssssssssssssssssss s 11
Bilder

Bild 1 — Probestab und Matrize fiir Zugversuche — formschliissige Einspannenden .......c.c.cusresesessnass 12
Bild 2 — Probestab und Matrize fiir Zugversuche — gerillte oder glatte Einspannenden ...........cocousuuens 13
Bild 3 — Probestab und Matrize fiir Zugversuche — gerillte oder glatte Einspannenden ...........ccecoeuau. 14
Bild 4 — Maf3e der Matrize fiir MIM-Zugprobestibe der Form A......sssssssssn, 15
Bild 5 — Maf3e der Matrize fiir MIM-Zugprobestidbe der FOrm B.........ccccmmsmmmmmmmmsmmmsssmssssns 15
Bild 6 — Bearbeiteter Zugprobestab....... s ———————————————— 16



		2026-07-11T03:52:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




