
 

   - 1 -

E DIN EN ISO 13426-1:2016-11 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2016-10-21 
 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Festigkeit produktinterner 
Verbindungen - Teil 1: Geozellen (ISO/DIS 13426-1:2016); Deutsche und Englische 
Fassung prEN ISO 13426-1:2016 
 
Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions 
- Part 1: Geocells (ISO/DIS 13426-1:2016); German and English version prEN ISO 
13426-1:2016 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
4.1 Verfahren A: Zug-Scherprüfung (Bild 1) ....................................................................................................... 7 
4.2 Verfahren B: Schälbeanspruchung (Bild 2) ................................................................................................. 7 
4.3 Verfahren C: Haftfestigkeitsprüfung (Bild 3) .............................................................................................. 7 
4.4 Verfahren D: Verformung durch örtliche Überlastung (Bild 4) ............................................................ 7 

5 Angleichen der Messproben ............................................................................................................................. 8 

6 Messproben ............................................................................................................................................................ 8 

7 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 8 
7.1 Zugprüfmaschine .................................................................................................................................................. 8 
7.2 Einspannklemmen ............................................................................................................................................... 8 

8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 

9 Berechnungen ....................................................................................................................................................... 9 
9.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 9 
9.2 Verfahren A: Zug-Scherprüfung ....................................................................................................................... 9 
9.3 Verfahren B: Schälprüfung ..............................................................................................................................10 
9.4 Verfahren C: Haftfestigkeitsprüfung ............................................................................................................10 
9.5 Verfahren D: Prüfung der lokalen Überbeanspruchung ........................................................................10 

10 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 
 


		2024-04-28T10:08:10+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




