DIN EN ISO 9073-15:2008-08 (D)

Textilien - Priifverfahren fur Vliesstoffe - Teil 15: Bewertung der Luftdurchlassigkeit
(1ISO 9073-15:2007); Deutsche Fassung EN ISO 9073-15:2008

Inhalt Seite

2o T T o T 3
1 N A TT= g T TR Yo T o X1 4 =Y [ o SR 5
2 Normative VerweiSUNGEN ..........eeeeeeeeeeieneeenennnnnnnnnnnnnnsnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssnnns 5
3 7= ) PSSP 5
4 KUurzbeschreibung ... 5
5 (0T - 1= 5
6 o T 7= o T (= o P 6
7 ==Y =T o LV T 7
8 o T o T=T 4o o 7



		2024-06-03T11:28:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




