DIN EN 13361:2013-11 (D)

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die fiir die Anwendung beim Bau

von Riickhaltebecken und Staudammen erforderlich sind; Deutsche Fassung EN
13361:2013
Inhalt Seite
72 e T T o T 4
1] =T T T 5
1 AnwendungsbereiCh ... —————————— 6
2 Normative VerweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnsnsnsnns 6
3 Begriffe und ADKUIZUNGEN ........coccceciiriiiiinccccsseer s s s ss s sssne e s s s s s s s sssmn s e e e e s s s s snmne s e e e eesnnnmenennes 8
3.1 2= [ - 8
3.2 2N ¢ L 0] T 1= o S 9
4 Erforderliche Eigenschaften und dazugehdrige Priifverfahren .........cccovoiiiiiiinninciinnnncieenn, 9
41 1o 1= 4 = T == 9
4.2 Arten der ANWENAUNG ......occoiiiiiieiri i s s s sr s s s an e s ns e n s ane e e nnaans 9
421 1o 1= 4 L= T = 9
4.2.2 Anwendung 1: ,,abgedeckte Anwendung” ..o —————— 10
4.2.3 Anwendung 2: ,,nicht abgedeckte Anwendung" ... 1
4.3 Relevante Eigenschaften ... s e mnn e s e mnn e en s mmnns 13
4.4 Eigenschaften fiir besondere Anwendungsbedingungen ..........cccccccvimmrmminnscccssnceeensessssssnnee 18
441 ] [ 1= 4 LY 1 = 18
442 WeiterreiRfestigKeit ..o e s s e e e s s mnn e e s e nnmn s 18
443 BerstdruCkfestigKeit ......ccccoiiiiiiiiiriiri s e n e annne 18
44.4 Reibungseigenschaften (Scherkastenversuch und Schiefe-Ebene-Versuch) ....................... 18
445 Verhalten bei niedriger TemMperatur ..o s 18
44.6 Witterungsbestandigkeit ..o ——— 19
447 Nass-Trocken-Wechselbestandigkeit ............cccvriiiminiinni e, 19
448 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit ..........cccocvvmiiniiniii s 19
449 Widerstandsfahigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln ..........ccocciiiiiiiinnniennnnninenennns 19
4410 Chemische BestandigKeit .........ccccciiiiicciiimiiii i sssssre e e s s sssms e e s s e s s s s nmne s e e nes s s nnnns 19
4.5 Freisetzung gefahrlicher Stoffe ... s e 19
5 KonformitatSheWertung ... s e s s s s mn e e e e e mnnns 19
5.1 Darstellung der Eigenschaften ... s s e e 19
5.2 Verifizierung von Werten ... s s 20
5.3 Erstprufungen .....oeeeiiieiin s 20
5.4 Werkseigene Produktionskontrolle ...........ccciiiniiimisss s 21
5.5 1o TY o 1] Vo 21
6 KeNNZEICANUNG ...t 21
Anhang A (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle -- System zur werkseigenen
ProduktionSkontrolle ... 22
A1 AlIGEMEINES ... s s s nnnnnnnnn 22
A.2 ProduktentWiCKIUNG ........ccccciiiiiissssssssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s e e e e n e n e n e nnssnsnsnsnnnss 22
A3 o T L1 Qo 22
A.3.1 Grundstoffe oder angelieferte Materialien ..........cccccivciiiinic 22
A.3.2 o o Yo LWL QLo 4 E=7 o] (o == 22



A4 g T [0 o T L] = 22

A.41 Grundstoffe oder angelieferte Materialien ..........ccccocviiiiiniiii 22
A.4.2 Alternative Prufungen ... s s s 25
A.43 T L= 1T 0 ' 25
Ad.4 Vorschriften fiir A.2, A.3 und A.4 (anzuwenden, falls zutreffend) ...........cccovemmiiiiiiiiiiiiiiinens 26
Anhang B (normativ) Dauerhaftigkeit von geosynthetischen Dichtungsbahnen ............cccccccvrrrrrnnne. 27
B.1 T ] =T 10 g ' 27
B.1.1 Normen, fiir die dieser Anhang gemeinsam ist ...........cccccccriiiiiiicccccserrrr e 27
B.1.2 DegradationsSmechaniSMUS ... s s s s s s s s sssnsn s s 27
B.1.3 [\ [T -0 T To E=Te - LU= 28
B.1.4 Umlaufmaterial ... e e 28
B.2 Prifungsanforderungen ... 28
B.2.1 Allgemeine AnfOrderungen ... ——————— 28
B.2.2 Anforderungen an die Wiederholungsprifung ........ccccccciiniimmmiimmee e 28
B.2.3 Anforderungen an bestimmte Materialien ..o —— 29
B.3 DauerhaftigkeitsSprifungen ... ——————— 30
B.3.1 T ] =Y 1Ty ' 30
B.3.2 Witterungsbestandigkeit .........oovicccciiiiiiiicc s 31
B.3.3 Bestandigkeit gegen MIKroorganiSmen ..........ccccccciiiiicccssememnesnsssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssnnnns 32
B.3.4 Bestandigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrissbildung .........ccccccoiiviccciccniencccccneees 33
B.3.5 Bestandigkeit gegen AUSIQUJEN ... e nnnrnes 33
B.3.6 OxidationsbestandigKeit .........ccccovviiiiniii e ———————— 33
B.3.7 Chemische Bestandigkeit ..........ccccocmiiiiiiiniir 34
B.4 Bewertungspriifungen und Annahmekriterien .........cccocvviiiniicni 34
B.4.1 AlIGEMEINES ....eiiieiii i 34
B.4.2 Bewertung durch Vergleich der Zugeigenschaften .........ccccocvvcmiiiiicniicieenee 34
B.4.3 Bewertung durch Vergleich der Werte der Oxidations-Induktions-Zeit (OIT) ........ccccoscuueenn 34
B.4.4 Bewertung nach MassSenanderung ... 35
B.4.5 Bewertung durch Anderung der Wasserdurchlassigkeit ...........cccccccemmmriiiiccisseeeenesnnnssscsssnnees 35
Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europdischen Norm, die Vorgaben der EU-
Bauproduktenrichtlinie betreffen ... 36
ZA.1 Anwendungsbereich und zugehorige Eigenschaften ..........ccccocviiiniiiicnsn s 36
ZA.2 Verfahren zur Konformitatsbescheinigung fir geosynthetische Dichtungs-bahnen ................... 37
ZA.2.1 System der Konformitédtsbescheinigung ........ccccciiiiiiiniii 37
ZA.2.2 EU-Zertifikat und Konformitatsbescheinigung .........ccccccimiiiiiccccccirni e 39
ZA.3 CE-Kennzeichnung und Etikettierung ..........ccccocmiiiiiiicccsieciri s ccsssrr e sssss s mmne e e 40
LiteraturNiNWeISe .......ccceiiiiiiiiiri iR a R 43



		2024-05-07T17:46:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




