DIN CEN/TS 14417:2014-12 (D)

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prufverfahren zur Bestimmung des Einflusses
von Nass-Trocken-Zyklen auf die Wasserdurchlassigkeit von geosynthetischen
Tondichtungsbahnen; Deutsche Fassung CEN/TS 14417:2014
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