
 

   - 1 -

DIN CEN/TS 17394-3:2021-03 (D) 
 
 
Textilien und textile Produkte - Teil 3: Sicherheit von Kinderbekleidung - Sicherheit 
der Befestigung von mechanisch befestigten Druckknöpfen - Prüfverfahren; 
Deutsche Fassung CEN/TS 17394-3:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Probenahme und Auswahl der Messproben ................................................................................................ 7 
5 Verfahren ................................................................................................................................................................ 7 
5.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
5.2 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 8 
5.3 Prüfgerät ................................................................................................................................................................. 8 
5.3.1 Zugprüfmaschine mit konstanter Verformungsgeschwindigkeit (CRE) ............................................ 8 
5.3.2 Obere Einspannklemme ..................................................................................................................................... 8 
5.3.3 Untere Einspannklemme ................................................................................................................................... 9 
5.4 Klima für die Probenvorbereitung und Prüfung ......................................................................................10 
5.5 Verfahren ..............................................................................................................................................................11 
5.5.1 Verformungs- oder Dehnungsgeschwindigkeit ........................................................................................11 
5.5.2 Maschineneinrichtung und Befestigung der Messprobe .......................................................................11 
6 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................12 
Anhang A (informativ)  Prüfverfahren für die Prozesskontrolle in der Produktionslinie .......................13 
Anhang B (informativ)  Ringversuch ..........................................................................................................................14 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................15 
 


		2024-05-07T02:41:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




