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DIN EN ISO 12960:2020-09 (D) 
 
 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Screening-Prüfverfahren zur 
Bestimmung der Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Flüssigkeiten (ISO 
12960:2020); Deutsche Fassung EN ISO 12960:2020 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Allgemeine Anforderungen und Durchführung ......................................................................................... 7 
5.1 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 7 
5.2 Reagenzien und Materialien ............................................................................................................................. 7 
5.3 Prüftemperaturen ................................................................................................................................................ 8 
5.4 Prüfdauer ................................................................................................................................................................ 8 
5.5 Probenahme und Vorbereitung der Messproben ...................................................................................... 8 
5.6 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 
5.6.1 Menge der Prüfflüssigkeit ................................................................................................................................. 8 
5.6.2 Anordnung der Messproben ............................................................................................................................. 8 
5.6.3 Vergleichsproben ................................................................................................................................................. 8 
5.6.4 Spülen, Säubern und Trocknen ........................................................................................................................ 9 
5.7 Bestimmung der Eigenschaftsänderungen .................................................................................................. 9 
6 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 9 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................................10 
 


		2026-04-27T03:07:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




