
 

   

DIN EN ISO 9073-5:2025-09 (D) 
 
 
Vliesstoffe - Prüfverfahren - Teil 5: Bestimmung des Widerstandes gegen 
mechanische Durchdringung (Kugeldruckversuch) (ISO 9073-5:2025); Deutsche 
Fassung EN ISO 9073-5:2025 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 6 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 7 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 9 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 9 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 9 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 9 
5 Prüfeinrichtung .................................................................................................................................................. 10 
6 Probenahme ........................................................................................................................................................ 11 
6.1 Allgemeines ......................................................................................................................................................... 11 
6.2 Losgröße ............................................................................................................................................................... 11 
6.3 Stichprobe ............................................................................................................................................................ 11 
7 Vorbehandlung ................................................................................................................................................... 12 
8 Durchführung ..................................................................................................................................................... 12 
9 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 13 
Anhang A (informativ)  Allgemeine Angaben zur Präzision .............................................................................. 15 
Anhang B (informativ)  Allgemeine Informationen zu Ursachen einer niedrigen Präzision beim 

Kugeldruckversuch ........................................................................................................................................... 16 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 17 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Prüfeinrichtung ............................................................................................................................................... 10 

 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Attribute (1.0 AQL, allgemeine Prüfstufe II) ................................................................................... 11 

Tabelle 2 — Variablen („s“-Verfahren, allgemeine Prüfstufe II) ...................................................................... 11 

Tabelle A.1 — Präzisionsdaten .................................................................................................................................... 15 

 


		2026-05-01T12:04:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




