DIN EN 10228-1:1999-07 (D)

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverprifung; Deutsche Fassung EN 10228-1:1999

Inhalt Seite
72 e T o T 2
N 1T 4 Lo L] T T o 7= ¢ o o 2
2 NOrmative VEIrWEISUNGEN ......cooiiiiiiiiiiriririsiresssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesemssssesssesssensssessensnssnnns 2
B Y=Y =Y 1] o = U T o = 2
4 Schriftliche PrifanWeiSUNQ ........ccccciiiiiciisiriniiiisccssssesse s s s ssssssssss s e s s s sssssssms s e e s ssssssssssnessssssssssssnsnssenssnnsssnnnnnns 3
5 Personalqualifikation ..........ccccccciiiiiiiicccieiiri e r e s s s e e e s e s am e e e ee s e nn e e e e nen e nnnennnenan 3
L o L5353 =) 1 SR 3
7 FertigungSStufe .....ceviiiii i 3
8 Oberflachenbeschaffen it ............o e e 3
9 Zu prifender Anteil der Oberflache....... ..o 4
O T 0 1= 4T = T T 4
11 Anwendung der Prifmittel........cococcemiiiiiinn e ————_—— 4
12 BetrachtungsbediNnQUNQEeN........ ... eennesesnnnnnnnnnsnnnsssnsnsnnnsnsnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsmsnsnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4
13 Klasseneinteilung der ANZEIGEN ........ccccccccnennnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsssnsnsssnsssnsssnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnsnsnnnnnnnns 5
14 Registrier- und ZulassigkeitSKriterien ... s snne e e e nnn 6
15 FehlerbeseitigUNQ ........ccccccccciiiieiennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnsnnnsnnnsnnnsnsnsnnnsnsnsnnnsmnnsnsnnnsmsnnnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6
16 ENtMAagNetiSIi@rUNQ ........ceiiniennnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnsnsnsnsnnnsnsnsnsnsnsnsnsmsmsnsnsmsnsmsmsnsmsmnnsnsnsmsnsnsnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnn 6
I8 2 (71T T 5 6
Anhang A (normativ) Magnetisierung unter Anwendung von Aufsetzelektroden oder eines
Handmagneten ... 7



		2026-04-29T18:15:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




