DIN EN 10272:2016-10 (D)

Stabe aus nichtrostendem Stahl fiir Druckbehalter; Deutsche Fassung EN 10272:2016

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsniaisssnssisssssnsssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssasssss sssas sess sasss sesssas sess sasas sesssassnss sasasssssas snsssassnsssasasss 4
EINIEITUNG oA R AR AR AR AR AR AR AR R R R R SRR R RS 5
1 AnWendungshereiCh. ... ————————————————————————— 6
2 V0D o 4T U e e ) 6
3 2T o4 i 7
4 Maf3e UNd GreNZADIMATBE.....ciieiisiisrsmssrsssss s eSS R AR AR RS 7
5 MasSSEDEreChNUNG ... R RS s EEsR AR AR R RS 7
6 Einteilung und BeZeiChNUNE ... s sssssssssssssssssnss 8
6.1 EINEEIIUNG ...t AR RS 8
6.2 27 ] ol 141 0 8
7 BeStellangaben . ... RS 8
71 Verbindliche ANGaADeNn ... s s 8
7.2 1001 ) 4 ) 8
7.3 BestellDeiSPiel ... R e 9
8 B 0N 03 0 155 D 07 9
8.1 Stahlherstellungsverfahren ........————————————— 9
8.2 | I3 T =) A ) 4 9
8.3 Chemische ZuSammeENSELZUNG .....cucuusssrsmsmssssmssssssssmssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssesssnssnsssnssssnses 9
8.4 KorrosionsbestandigKeit ... 10
8.5 Mechanische EigenSchaften ... 10
8.6 Oberflichenbeschaffenheit........ s ————————————— 10
8.7 Innere Beschaffenheit........o s —————— 10
8.8 Y 1N 03 7= U ) L 10
8.9 Physikalische Eigenschaften......mmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 11
9 o0 1T LD 11
9.1 Art der Priifung und Priifbescheinigungen ... 11
9.2 Durchzufithrende Prifungen.......sssssssssssssssssssssssssssssssssssss 11
9.3 PrifUumfang....ccoccciininnin AR 12
9.4 Wiederholungspriifungen, Sortieren und Nachbehandlung ..., 12
9.5 Probenahme und Vorbereitung der Probenabschnitte und Proben ........cccconnminsnnnsnsnssssnsens 12
9.6 PrifVerfalren .. 12
9.6.1 ChemiSChe ANALYSE ..o bR RS R RS RS RS EEE e R R R R E RS 12
0.6.2  ZUZVEISUCK s s RS R AR AR AR RS ERRRRRRRERERS 12
9.6.3 KerbschlagbiegeverSucCh ... s 13
9.6.4 SONSHIZE PrifUNeN....ccsiismsmsissmssssssssmssisssssssssssssss s ssss s s s sssas s sssasssse s sas s sassssesssassesssasassesasassnns 14
10 L] 113 T 1D 0L 14
Anhang A (informativ) Hinweise fiir die weitere Behandlung (einschlief3lich

Warmebehandlung) bei der Verarbeitung........ccmmmmmmmsmmesmssssssssssssssssssssssss 32
Anhang B (informativ) Anhaltsangaben fiir die Zugfestigkeit von austenitisch-ferritischen

Stiahlen bei erhohten TeMPEraturen ... s 36
Anhang C (informativ) Anhaltswerte der ZeitstandfestigKeit........ccummnmrmmmmnmm——— 37



Anhang D (informativ) Wichtige Anderungen zu der Ausgabe EN 10272:2007 .......cocunmemmessmessessssesssesaes

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2014 /68/EU .......c.coossssnsesessssess

I8 =Y 2 L0 D 000N ] <



		2026-06-21T10:44:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




