DIN EN ISO 10893-6:2019-06 (D)

Zerstorungsfreie Prifung von Stahirohren - Teil 6: Durchstrahlungspriifung der

SchweiBnaht geschweiBter Stahlrohre zum Nachweis von Unvollkommenheiten (ISO

10893-6:2019); Deutsche Fassung EN I1SO 10893-6:2019
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