DIN EN ISO 10893-9:2020-10 (D)

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 9: Automatisierte Ultraschallprifung
von Band/Blech, das fur die Herstellung geschweiBter Stahlrohre eingesetzt wird,
zum Nachweis von Dopplungen (ISO 10893-9:2011 + Amd 1:2020); Deutsche Fassung
EN ISO 10893-9:2011 + A1:2020
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