
 

   

DIN EN 10278:2024-01 (D) 
 
 
Maße und Grenzabmaße von Blankstahlerzeugnissen aus nichtrostenden und 
anderen besonderen Stählen; Deutsche Fassung EN 10278:2023 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Bestellangaben ...................................................................................................................................................... 5 
4.1 Verbindliche Angaben ........................................................................................................................................ 5 
4.2 Optionen .................................................................................................................................................................. 5 
4.3 Bestellbeispiel ....................................................................................................................................................... 6 
5 Anforderungen ...................................................................................................................................................... 6 
5.1 Maße, Grenzabmaße und Formtoleranzen .................................................................................................. 6 
5.2 Geradheitsabweichungen .................................................................................................................................. 7 
5.3 Endenausführung ................................................................................................................................................. 7 
5.4 Lage der Grenzabmaße ....................................................................................................................................... 7 
6 Sicht- und Maßprüfung ....................................................................................................................................... 7 
Anhang A (normativ)  Verfahren zur Ermittlung der Geradheit ...................................................................... 12 
A.1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................................... 12 
A.2 Bevorzugtes Verfahren .................................................................................................................................... 12 
A.3 Alternatives Verfahren für Rundstäbe (für Durchmesser ≥ 10 mm) ................................................ 12 
 


		2026-07-12T06:54:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




