
 
 - 1 - 

DIN EN 10263-4:2002-02 (D) 
 
 
Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen - Teil 4: 
Technische Lieferbedingungen für Vergütungsstähle; Deutsche Fassung EN 10263-
4:2001 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
1 Anwendungsbereich  .................................................................................................................................... 2 
2 Normative Verweisungen ............................................................................................................................. 2 
3 Begriffe  .......................................................................................................................................................... 3 
4 Einteilung und Bezeichnung  ....................................................................................................................... 3 
4.1 Einteilung .................................................................................................................................................... 3 
4.2 Bezeichnung ............................................................................................................................................... 3 
5 Herstellverfahren  .......................................................................................................................................... 3 
5.1 Erschmelzungsverfahren  ......................................................................................................................... 3 
5.2 Desoxidation ..............................................................................................................................................  3 
6 Anforderungen ............................................................................................................................................... 3 
6.1 Lieferzustand  ............................................................................................................................................. 3 
6.2 Chemische Zusammensetzung  ................................................................................................................ 3 
6.3 Mechanische Eigenschaften  .................................................................................................................... 3 
6.4 Härtbarkeit  .................................................................................................................................................. 4 
6.5 Oberflächenanforderungen  ...................................................................................................................... 4 
6.6 Zusatz- oder Sonderanforderungen  ........................................................................................................ 4 


		2026-05-12T13:38:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




