DIN EN 10163-2:2005-03 (D)

Lieferbedingungen fur die Oberflachenbeschaffenheit von warmgewalzten
Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile) - Teil 2: Blech und
Breitflachstahl; Deutsche Fassung EN 10163-2:2004
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Anhang A (informativ) Klassen und Untergruppen der Oberflaichenbeschaffenheit mit den jeweiligen
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